
SAND F305 ANTHRACITE F306

ARTIKEL

2S VEGA

Die Qualitätsanforderungen der DIN EN 15618:2012 sind erfüllt.

Möbelstoffkategorie  KUNSTLEDER

Material 64 % POLYURETHAN (PU) / 25 % POLYESTER (PES) / 11 % BAUMWOLLE (CO)

BEZUGSEIGENSCHAFTENQUALITÄTSMERKMALE

Bitte beachten Sie, dass die dargestellten Farben im Original abweichen können.

COTTA Collection AG  •  Industriestrasse 4  •  9487 Bendern  •  Fürstentum Liechtenstein  •  Tel.: +423 377 32 90  •  Fax: +423 377 32 91  •  E-Mail: info@cotta.li

Weitere Testergebnisse können bei der COTTA Collection AG angefragt werden.

Scheuerbeständigkeit EN ISO 5470-2  > 100 000 Touren

Lichtechtheit EN ISO 105-B02 – Verf.2  >5

Reibechtheit EN ISO 105-X12  5 / 5

Dauerknickverhalten DIN EN ISO 32100 /  
DIN 53359 – 200 000 Zyklen  bestanden

Zigarettentest DIN EN 1021-1  bestanden

MAK-Amine, Azofarbstoffe EN 14362-1 & 3 nicht nachweisbar

Allergisierende & kanzerogene Dispersionsfarbstoffe DIN 54231 nicht nachweisbar

Bei diesem Kunstleder handelt es sich um ein geschmeidiges 
PU-Kunstleder. Die PU-Beschichtung hat in der Regel eine 
naturgetreue Lederoptik, die von glatt bis stark geprägt rei-
chen kann. Kunstleder zeichnet sich durch Strapazierfähig-
keit, Abriebfestigkeit und leichte Reinigung aus.
Zur Reinigung genügt meist einfaches Abreiben mit einem 
feuchten Tuch. Öl- und fetthaltige Reiniger sowie Scheuer-
mittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Oberfläche 
beschädigen können. Fremdfärbung durch Kissen und/oder 
Bekleidungsstoffe ist kein Mangel des Bezugmaterials. Farb- 
und Strukturabweichungen sind warentypisch und berechti-
gen nicht zu Reklamationen.
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